
Schleifriefen im Untergrund zeichnen sich als Riefen in der Reparaturlackoberfläche ab.

URSACHEN 

1| Der Untergrund wurde mit einem zu groben Schleifmittel bearbeitet. Der Lack schrumpft in den Riefen aufgrund

der dort höheren Schichtdicke stärker.

2| Die vorgeschriebenen Trockenzeiten wurden bei den Grundmaterialien nicht eingehalten: Die Schleifriefen werden

durch die Anquellung des Grundmaterials und Beifallen nach der Lacktrocknung deutlich sichtbar.

3| Zu dünne Schichten von Füller oder Decklack decken die Schleifriefen in tieferen Schichten nicht ab.

4| Falsche Schleiftechnik und/oder -geräte.

VERMEIDUNG

1| Empfohlene Schleifpapierkörnungen einsetzen (Spachtel- bereich P80/150, Grundfüller-/Füllerbereich P 240 –

siehe technische Information). – Schleifkontrollfarbe verwenden.

2| Vorgeschriebene Trocknung einhalten.

3| Vorgeschriebene Schichtdicken einhalten.

4| Schleifmaschine in ruhigem Zustand aufsetzen, dann erst einschalten. Beim Füllertrockenschliff darf der Hub des

Exzenters max. 5 mm betragen.

REPARATUR

Anschleifen und Neuaufbau mit geeigneten Grund- und/oder Decklackmaterialien.
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DISCLAIMER

De gegevens in deze publicatie zijn gebaseerd op onze huidige kennis en ervaring. Gezien de vele factoren die van

invloed kunnen zijn op de verwerking en toepassing van onze producten, ontheffen deze gegevens de verwerkers niet

van het uitvoeren van eigen onderzoeken en tests; deze gegevens impliceren ook geen garantie voor bepaalde

eigenschappen, noch voor de geschiktheid van de producten voor een bepaald doel. Eventuele beschrijvingen,

tekeningen, foto's, gegevens, verhoudingen, gewichten enz. die hierin worden gegeven, zijn uitsluitend bedoeld voor

algemene informatiedoeleinden; ze kunnen zonder voorafgaande informatie worden gewijzigd en vormen niet de

overeengekomen contractuele kwaliteit van de producten (productspecificatie). De laatste versie vervangt alle

voorgaande versies. U kunt de laatste versie verkrijgen via onze website www.rmpaint.com of rechtstreeks bij uw

verkooppartner. Het is de verantwoordelijkheid van de ontvanger van onze producten om ervoor te zorgen dat

eventuele eigendomsrechten en bestaande wetten en wetgeving worden nageleefd.
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