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MT 900 ..
Strukturyzator z efektem matujgcym Kategoria produktu: C 5
Zastosowanie

Strukturyzator do lakieréw nawierzchniowych R-M, pozwalajacy na odtworzenie oryginalnej struktury i odzyskanie potysku na
powierzchniach z tworzywa sztucznego. W zaleznosci od stosowanej ilosci, MT 900 pozwala na otrzymanie struktury od
drobnej do $redniej.

Dodatkowe informacije

MT 900 jest kompatybilny z lakierami bazowymi linii UNO HD CP / UNO HD CP PLUS i wszystkimi lakierami bezbarwnymi
marki RM. MT 900 nie moze by¢ wstawiany do mieszalnika.

Charakterystyka
Zawarto$¢ czesci statych Gestos¢:
41% 2 0,940 - 1,040 g/cm?
Temperatura przechowywania: Termin wazno$ci:
min. 5°C do max. 45°C 24 miesiecy
Aplikacja

Przygotowanie powierzchni

Zgodnie z danymi zawartymi w karcie technicznej produktu, z ktérym MT 900 zostat uzyty.

Dane zawarte w niniejszej publikacji oparte sg na obecnym stanie naszej wiedzy oraz do$wiadczeniu. Zamieszczone informacje maja na celu opisanie produktu jedynie z
punktu wymagan bezpieczenstwa. Dane te nie moga by¢ uwazane za opis jakosci produktu, jak réwniez nie moga by¢ traktowane jako gwarancja okreslonych wiasciwosci,
czy przeznaczenia produktu. Ostatnia wersja zastepuje wszystkie poprzednie. Mozna jg pobrac z naszej strony internetowej www.rmpaint.com lub otrzyma¢ bezposrednio od
dostawcy. Uzytkownik jest odpowiedzialny za stworzenie warunkéw bezpiecznego stosowania produktu i to on bierze na siebie odpowiedzialno$¢ za skutki wynikajace z
niewlasciwego stosowania produktu.
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Opcja 1:

Jesli MT 900 zawarty jest w recepturze koloru, mozliwa jest kombinacja ze SPECIAL MAT 09:
Przygotowac kolor, respektujac standardowe proporcje mieszania. Przygotowac lakier do
aplikacji poprzez dodanie utwardzacza i rozcienczalnika wg danych podanych w karcie
technicznej stosowanego lakieru nawierzchniowego lub bezbarwnego.

Opcja 2:

Aby strukturyzowaé lakier bezbarwny lub kolor, nalezy doda¢ 25 — 50% MT 900, w zaleznosci
od wymagan. 25%:struktura drobna, 50% : struktura Srednia.

Przygotowac lakier do aplikacji poprzez dodanie utwardzacza i rozciefczalnika wg danych
podanych w karcie technicznej stosowanego lakieru nawierzchniowego lub bezbarwnego.

Czas zycia: Dodanie MT 900 zmniejsza nieznacznie czas zycia mieszanki.

»k HVLP ze zbiornikiem gérnym 1,3-1,5mm 0,7 bar na wyjsciu
Konwencjonalny ze zbiornikiem gérnym 1,3-1,4mm 2,5 bar

—— | Liczba warstw: 2

=% | Grubosc warstwy: 50 — 60 um

Schnigcie miedzy warstwami: do zmatowienia

UNO HD CP / UNO HD CP PLUS / lakiery VOC:
Schnigcie w 60°C 30 min.

Prace wykonczeniowe

Instrukcja bezpieczenstwa

2004/42/11B(e)(840)839: Dopuszczalna zawarto$¢ LZO (kategoria produktu: IIB, ) w mieszance gotowej do uzycia
wynosi 840 g/l. Zawarto$¢ LZO w produkcie - 839 g/l

Produkt moze zawiera¢ cze$ci mniejsze od < 0.1 um.

Produkt do uzytku profesjonalnego.

Przy pracy z produktem nalezy stosowac sie do ogdlnych zasad bezpieczenstwa oraz uzywaé niezbednych srodkéw ochrony
indywidualnej odpowiednich do wystepujacego zagrozenia.
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